




GŁADKIE TKANINY ROLETOWE



BLACKOUT I 
MELANGE BLACKOUT SILVER



COLLECTION BLACKOUT I

Kol. / Col. 0024 I 6585 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206558 SZ / BLACK OUT I  206585 SZ / BLACK OUT 

Kol. / Col. 0024 I 6585 Kol. / Col. 0015 I 6558 Kol. / Col. 0014  I 6558 

Kol. / Col. 0016 I 6558 Kol. / Col. 0017  I 6558 Kol. / Col. 0018 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206558 SZ / BLACK OUT I 206585 SZ / BLACK OUT   

100% PES 

200 cm ± 2  

245 g/m² ± 5%  

0,  mm  4

5  

30 mb  

Black Out (D)  |  Black Out (D)    

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I I I I I 6    
0015 
kol./col.

5-6
0014 

kol./col.
0016 
5-6

kol./col.
0017 

6

kol./col.
0018 
5-6

kol./col.

0,  mm  45

art. 6558 art. 6585 

1  

 240 g/m² ± 5%  

0024 
7-8

kol./col.



BLACKOUT II 
PLAIN BLACKOUT SILVER



COLLECTION BLACKOUT II

Kol. / Col. 0021 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206560 SZ / BLACK OUT 

Kol. / Col. 0025 Kol. / Col. 0019 Kol. / Col. 0020

Kol. / Col. 0021 Kol. / Col. 0022 Kol. / Col. 0023

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ART. 206560 SZ / BLACK OUT   

100% PES 

200 cm ± 2  

 245 g/m² ± 5%  

0,  mm  35

6  

-  

I I I I I 

30 mb  

Black Out (D)  |  Black Out (D)  

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter
                                   

Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6-7    
0025 

kol./col.

6
0019 
kol./col.

0020 
5-6

kol./col.
0021 
5-6

kol./col.
0022 
5

kol./col.
0023     
4-5

kol./col.

-  





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0657 Kol. / Col. 0654

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



0,7 mm

Black Out (D)  |  Black Out (D)  





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0551

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.







Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



171 9

-



SILKY 
PLAIN ROLLER FABRIC



Kol. / Col.  5330

COLLECTION SILKY

Kol. / Col. 0831 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206592 SZ  / 200 

Kol. / Col. 0002 Kol. / Col. 0654 Kol. / Col. 0831

Kol. / Col. 0554 Kol. / Col. 0659 Kol. / Col. 0645

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Kol. / Col. 5330 Kol. / Col. 0595 Kol. / Col. 6243



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206592 SZ / 200 

100% PES 

200 cm ± 2  

114 g/m² ± 6  

0,2 mm  

9  

30 mb  

Półprzezroczysty (B)  |  Semi-transparent (B)   

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

TAK  |  YES   

TAK  |  YES   

77,02%   

10,15%   

12,83%  

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PN-EN ISO 105-B02 595 
kol./col.

659 
kol./col.

6243 
kol./col.

4 - 
654 

kol./col.
0002 
kol./col.

645 
kol./col.

3 
554 

kol./col.
831 

kol./col.

-  5 3-4 - 
5330 
kol./col.

- 



OXYGEN 
PLAIN ROLLER FABRIC



Kol. / Col.  5330

COLLECTION OXYGEN

Kol. / Col. 0831 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206624 SZ / US / 200 

Kol. / Col. 0002 Kol. / Col. 0831 Kol. / Col. 0520

Kol. / Col. 0554 Kol. / Col. 5324 Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Kol. / Col. 0595 Kol. / Col. 5306



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206624 SZ / US / 200  

100% PES 

200 cm ± 2  

167 g/m² ± 8  

0,6 mm  

8  

30 mb  

Półprzezroczysty (B)  |  Semi-transparent (B)   

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

TAK  |  YES   

TAK  |  YES   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PN-EN ISO 105-B02 554 
kol./col.

5324 
kol./col.

520 
kol./col.

6 - 7 6 
5306 
kol./col.

595 
kol./col.

0002 
kol./col.

7 
5330 
kol./col.

831 
kol./col.

- 



WILD MOON 
PLAIN ROLLER FABRIC



Kol. / Col. 0753

COLLECTION WILD MOON

Kol. / Col. 0520 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206604 SZ / 240 

Kol. / Col. 0800 Kol. / Col. 0654 Kol. / Col. 0520

Kol. / Col. 0656 Kol. / Col. 0658 Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206604 SZ / 240 

100% PES 

240 cm ± 2  

155 g/m² ± 8  

0,35 mm  

6  

30 mb  

Zaciemniający (C)  |  Dimount (C)   

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

TAK  |  YES   

TAK  |  YES   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PN-EN ISO 105-B02 520 
kol./col.

656 
kol./col.

800 
kol./col.

6 - 7 4 - 5 - 6 
658 

kol./col.
753 654 

kol./col. kol./col.





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0654 Kol. / Col. 0831

Kol. / Col. 0656 Kol. / Col. 7672 Kol. / Col. 0595

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



202 10

-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0800 Kol. / Col. 0657

Kol. / Col. 0522

Kol. / Col. 0520

Kol. / Col. 0549

Kol. / Col. 0548

Kol. / Col. 0525

Kol. / Col. 5306Kol. / Col. 0654

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



220 11

-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Kol. / Col. 0603
Kol. / Col. 0652



Kol. / Col. 0831Kol. / Col. 8834

Kol. / Col. 0653Kol. / Col. 0603Kol. / Col. 0652

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



203

-



BY NATURE 
MELANGE ROLLER FABRIC



Art. 6535

COLLECTION BY NATURE

Art. 6541 

Art. 6609

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 6609 Art. 6608 Art. 6606

Art. 6607

Art. 6541 Art. 6535

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206606/206607/206608/206609 SZ / 250
                                                       206541/BS/SZ/US/200, 206535 BS/SZ/US/200

100% PES 92% PES 
8% LEN 

200 cm ± 2  250 cm ± 2  

193 g/m²
        ± 10  

169 g/m²
         ± 8  

169 g/m²
         ± 8  

90 g/m²
         ± 5  

134 g/m²
         ± 7  

191 g/m²
        ± 10  

0,5 mm  0,55 mm  0,45 mm  0,5 mm  

1  

30 mb  

Półprzezroczysty (B)  |  Semi-transparent (B)   

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   
Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

TAK  |  YES   

TAK  |  YES   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I I 
I 

I I I I I I 

I I I I 
PN-EN ISO 105-B02 7

206606 206607 206608 206609 206541 206535

0,3 mm  0,5 mm  

I 6-7



LUNA 
PLAIN ROLLER FABRIC



Kol. / Col.  5330

COLLECTION LUNA

Kol. / Col. 0831 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206611 SZ / 250 

Kol. / Col. 0660 Kol. / Col. 0831 Kol. / Col. 5324

Kol. / Col. 5330 Kol. / Col. 0595 Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206611 SZ / 250  

100% PES 

250 cm ± 2  

171 g/m² ± 9  

0,5 mm  

6  

30 mb  

Półprzezroczysty (B)  |  Semi-transparent (B)   

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

TAK  |  YES   

TAK  |  YES   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

Na życzenie Klienta  |  At the customer’s request   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PN-EN ISO 105-B02 5330 
kol./col.

5306 
kol./col.

660 
kol./col.

6 - 7 6 7 
831 

kol./col.
595 

kol./col.
5324 

kol./col.



FULL MOON 
MELANGE ROLLER FABRIC



Kol. / Col. K-5

COLLECTION FULL MOON

Kol. / Col. K-3 

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 206582 SZ / US / 200 

Kol. / Col. K-3 Kol. / Col. K-6

Kol. / Col. K-4 Kol. / Col. K-5

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206582 SZ / US / 200 

100% PES 

200 cm ± 2  

101 g/m² ± 5  

0,3 mm  

4  

30 mb  

Półprzezroczysty (B)  |  Semi-transparent (B)   

Wartość uzyskana  |  Obtained Parameter   Badany parametr  |  Tested Parameter   

Skład surowcowy  |  Composition   

Szerokość  |   Width   

Masa  |   Weight   

Grubość  |   Thickness   

Gama kolorów  |  Colour range   

Odporność wybarwień na światło  |  Light fastness   

Transparentność  |  Transparency   

Sposób cięcia  |  Cutting process   

OekoTex  |  OekoTex   

Atest higieniczny  |  Hygienic certificate   

Absorpcja  |  Absorption   

Transmisja  |  Transmission   

Refleksja  |  Reflection  

Średnia długość rolki  |  An average roll lenght  

Nr normy
  No. of standard   

Zimny nóż  |  Cold   

TAK  |  YES   

TAK  |  YES   

7 - 8   

PN-P 04604 

PN-EN 1773 

PN-ISO 3801 

PN-EN ISO 5084 

PN-EN ISO 105-B02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PN-EN ISO 105-B02 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

6,13 %    

41,94 %    

51,93 %    

K-3 
kol./col.

K-3 
kol./col.

K-3 
kol./col.

64,05 %

17,70 %

18,24 %

K-4 
kol./col.

K-4 
kol./col.

K-4 
kol./col.

61,38 %

19,72 %

18,90 %

K-5 
kol./col.

K-5 
kol./col.

K-5 
kol./col.

57,24 %

21,40 %

21,36 %

K-6 
kol./col.

K-6 
kol./col.

K-6 
kol./col.





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



--





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0664

Kol. / Col. 0666 Kol. / Col. 0665

Kol. / Col. 0667

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



195 10

-



ŻAKARDOWE TKANINY ROLETOWE





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0589 Kol. / Col. 0591

Kol. / Col. 0590 Kol. / Col. 0656

Kol. / Col. 0753

Kol. / Col. 0002 Kol. / Col. 0655 Kol. / Col. 0663

Kol. / Col. 0592

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0800 Kol. / Col. 0572

Kol. / Col. 0569 Kol. / Col. 0567

Kol. / Col. 0570

Kol. / Col. 0753

Kol. / Col. 0520Kol. / Col. 0654

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



0,5 mm

-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



0,4 mm

-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0569 Kol. / Col. 0753

Kol. / Col. 0520 Kol. / Col. 0656

Kol. / Col. 0661

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 0579

Kol. / Col. 0583 Kol. / Col. 0584 Kol. / Col. 0582

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



0,45 mm

-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.
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-



DRUKOWANE TKANINY ROLETOWE





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-





Kol. / Col. 2982

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 4T-5822- -00021 Kol. / Col. 4T-5822-3-2919 Kol. / Col. 4T-5822-3-2927

Kol. / Col. 4T-5822-2-2982 Kol. / Col. 4T-5822-2-2911 Kol. / Col. 4T-5822-4-2869

Kol. / Col. 4T-5822- -6621

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



0,5 mm

180 cm ± 2  

-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



0,35 mm

-



RZYMSKIE TKANINY ROLETOWE Z TUNELEM





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-





Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



-
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